
2010659 TL 1011 Brennverhalten Mrz. 24
2010667 PV 1303 Belichtungsprüfung Jan. 24
2010130 PV 3930 Bewitterung (feucht-warm) - Florida Apr. 24
2010822 PV 3952 Kratzbeständigkeit Mrz. 24
2010539 PV 3964 Cremebeständigkeit Apr. 24
2010693 PV 3966 Weißbruchverhalten (Kugelfallprüfung) Apr. 24
2010699 PV 3974 Schreibfestigkeit von Oberflächen Apr. 24
2010981 PV 3987 Mikrokratzbeständigkeit Hochglanz Jan. 24
2010717 PV 3989 Kugelfallprüfung Apr. 24
2010719 PV 3991 Hautabriebprüfung Apr. 24
2010721 PV 3.3.3 Kratzfestigkeit von Klarlacken Mai. 24
2011106 VW 50195 Automobillackierung - Farbmetrische Beurteilung [NEU!] Mai. 24
2010661 PV 1058 Chromrissnetz Mai. 24
2010663 PV 1063 Mikroporendichte Mai. 24
2010665 PV 1065 Potenzialdifferenzen und Schichtdicken von Nickel Sep. 24

2011043 PV 1210 Korrosionsprüfung Mai. 24

2010671 PV 3305 Ozonbeständigkeit und bleibende Verformung Mai. 24
2010673 PV 3307 Plastische und elastische Verformbarkeit Mai. 24
2010675 PV 3330 Runddichtringe - Druckverformungsrest Mai. 24
2010697 PV 3973 Runddichtringe - Zugversuch Mai. 24
2010677 PV 3366 Dichtungen - Verschleißverhalten Beflockung Mai. 24
2010715 PV 3988 (4.1) Dichtungen - Gleitlackbeschichtung - Lackschichtdicke Sep. 24

2010669 PV 2034 Rollenschälversuch Jan. 24
2010679 PV 3906 Abriebverhalten Mai. 24
2010681 PV 3908 Verschleißfestigkeit Mai. 24
2010683 PV 3909 Statische und bleibende Dehnung Mai. 24
2011105 PV 3949 Polsterstoff - Fadenzieherprüfung Mai. 24
2010689 PV 3955 Polsterstoff - Nahtschiebewiderstand Jan. 24
2010691 PV 3961 Polsterstoff - Klettverschlusstest Jan. 24
2010695 PV 3968 Leder - Anschmutzverhalten Apr. 24

Es wird ein Angebot mit den Gesamtkosten benötigt
Eine zusätzliche Bestellung über den Einkauf folgt

Anmeldung per E-Mail: info@DRRR.de
Hiermit bestätigen wir verbindlich die Teilnahme an den oben gekennzeichneten Versuchen,
sowie die Bestellung der eingetragenen zusätzlichen Probensets

Firma
Firma-Zusatz
Ansprechpartner
Straße
PLZ / Ort
Land
E-Mail

Datum:

Reinhartser Straße 31 | 87437 Kempten
Tel.: +49 (0)8 31/960 878-0 | Fax: +49 (0)8 31/960 878-99

www.DRRR.de | info@DRRR.de

Metalle:

Elastomere & TPE:

Textilien - Leder - Schaumstoff:

Art.-Nr. Prüfmethode Ringversuchstyp
Zeitraum

Prüfvorschriften - Volkswagen AG
Anmeldung für 2024

Um Preise 
einzusehen bitte im 

Online Portal:

Einloggen oder 
registrieren 

Kunststoffe:
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Deutsches Referenzbüro
für Ringversuche und Referenzmaterialien

https://odin.drrr.de/auth/login
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